
資料 52.2014 年 4 月 18 日「『氷壁』のザイルが語るもの」菊池久著 
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「ナイロンザイル事件」に関する主な出来事と、石岡が行った実験を簡略にまとめる 

 

昭和 30年  

1月 2日：前穂高東壁にて 8mmナイロンザイル切断、若山五朗遭難 

  3日：石原國利氏・澤田榮介氏遭難現場から救助され、五朗墜落時の模様が明らかになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4日：第一回実験…木村小屋(帝国ホテルの冬期番小屋)にて、マニラ麻ザイル 12mmとナイロンザイ  

ル 8mm を薪の上に並べて置き、ナタを同じ高さから自然落下させての実験。ナイロンザイル

は簡単に切れる。麻ザイルは簡単には切れなかった。 

  8日：ナイロンザイルの岩角欠陥に関する報告書を作成発表→11日・12日に 2回連続で、中日新聞

に「二つの遭難とナイロンザイル」のタイトルで全文が掲載される。 

☆ ここまでは上高地で行われる 

 

9 日：全員撤退名古屋着。石岡名古屋の自宅の庭に実験用木製架台を設置し、独自でナイロンザイル  

欠陥究明実験を始める。(11月まで) 

30,31日：名古屋大学工学部で本格的な実験 

 4月 29日：愛知県蒲郡市の東京製綱内で篠田軍治によるナイロンザイルの公開実験が行われる。 

ナイロンザイル岩角での衝撃実験でも切れず。ここに「ナイロンザイル事件」が勃発する。 

 7月 31日：五朗の遺体が前穂高東壁下 B沢にて発見される。ザイルはしっかりと結ばれていた。 

 9月 1日：神戸城跡にて松の木を利用しての剪断実験 

 

昭和 31年 

 6月 22日：篠田軍治を名誉棄損で告訴 

 7月 1日：冊子「ナイロン・ザイル事件」160部発行 

 11月 24日：朝日新聞に井上靖氏『氷壁』を連載開始 

 

昭和 32年 

7月 23日：篠田軍治名誉棄損告訴が不起訴処分となる。 

 

昭和 33年 

 2月 22日：篠田軍治宛「第一回公開質問状」送付、以後「第三回」まで。 

 10月 22日：中部日本放送で「第二回公開質問状」の篠田軍治の答えがラジオ放送される。 
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「蒲郡における公開実験は飛行機や船舶に使うロ－プの実験であり、岩稜会の自己の実験と

は無関係」と発言。 

 

昭和 34年 

8月 31日：冊子『ナイロンザイル事件に終止符を打つにさいしての声明』を発行。 

「ナイロンザイル事件」に決着をつける。 

☆ 以後、「登山用緩衝装置」の開発に取り組む 

 

昭和 48年 

 3月 11日：「ナイロンザイルの性能に関する公開実験」が石岡指揮の下、三重県山岳連盟主催で、鈴鹿   

高専において行われる。 

 6月 6日：登山用ロ－プを含む「消費生活用製品安全法」制定 

 11月 8日：通算産業省製品安全協会の登山用ザイル安全基準調査研究委員となる。(平成 2年まで) 

 

昭和 50年 

 6月 5日：登山用ロ－プ安全認定基準が『官報』で交付。ナイロンザイルの岩角欠陥が国で認められる。 

 

昭和 51年 

 1月 16日：愛知県東海市消防出初式のレインジャ－ロ－プ切断事故発生。その原因を究明する。 

 

昭和 57年 

 11月 29日：英国籍タンカ－「ワ－ルドアザリヤ号」牽引ロ－プ切断。 

そのロ－プの切断原因鑑定・究明。 
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 ・大町市山岳博物館 

      展示されているザイルは正真正銘の「あの氷壁のザイル」で大町市山岳博物館が所有していること

が判明した。 
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２．石岡先生とＮＩＴＥとのご縁 

   ・消費生活用製品安全法の誕生 

    昭和４８年（１９7３）に制定されたいわゆる「消安法」は昭和４９年に施行され、規制対象となった

製品は、乗車用ヘルメットや圧力鍋等５品目である。 
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・ザイルの特定品目の指定 

施行翌年の昭和５０年（１９７５）６月には特定製品としてザイルが追加指定 

された。 
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・ＮＩＴＥに試験設備の設置 

       試験設備の設置に当たり、石岡先生には何度も神戸までご来所頂いてご指導を賜わった。 

       昭和５０年から神戸繊維製品検査所に試験設備を設置して検定業務を開始した。 

    平成７年の兵庫県南部の大震災で建物が傾き、試験ができなくなったため当時の桐生支所に急遽、

専用試験棟を建築し、検定業務を移転して、平成７年（１９９５）の秋には業務を再開することが

できた。 
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３．安全行政へのＮＩＴＥの関わり 

 ・製品事故原因究明機関へ 

    ・・・転機となった松下ＦＦ石油温風暖房機事故の原因究明・・・ 

      平成１７年（２００５）の１月、２月、４月、１１月に４件の一酸化炭素中毒による死亡事故が発

生した。 

ＮＩＴＥは経済省の審議会から正式に原因究明の実施を命じられ、組織をあげて取り組み、石油温

風暖房機の燃焼室に空気を送り込むためのゴムエアホースがオゾン劣化を起こしホースに亀裂が生

じ、穴の大きさが２０㎜を超えると排ガスが逆流するために室内に一酸化炭素が充満し、中毒を起こ

し死亡したそのメカニズムを解明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これをきっかけに消安法が大改正され事業者には重大事故が生じた場合の報告の義務を課し、それ

を公表することになった。また、法律の中にＮＩＴＥに重大事故についての事故原因究明を大臣が命

ずることができることになり、事故原因究明機関となった。加えて、長期に使用する電化製品には点

検制度を義務づけて未然防止を行うことになった。 

    ・・・引き継がれた、製品安全行政・・・ 

      乗車用ヘルメットや登山用ロープの品目指定から始まった消安法による安全行政がＦＦ石油温風暖

房機事故をきっかけに大改正され、ＮＩＴＥがその安全行政を担うことになった。 
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４．ザイルの科学的調査実施 

 ・調査実施の経緯  

博物館で出合ったザイルは、前穂高の岩場で起つた切断事故のザイルであり、石岡先生のご息女か

らいろいろとお話しを伺つているうちに、石岡先生が主張されている剪断破壊が起きたとすればその

痕跡が残っているのではないかと言う思いが頭をよぎり、それを確認したいと思う一方で６０年の年

月が手がかりを失わせてしまっているのかもしれないという不安も感じた。しかしながらザイルの試

験や製品事故の原因究明を業務としている組織の人間として、どうしても事実を知りたくなり、石岡

先生のご息女と大町山岳博物館にご無理なお願いをしたところ、ご快諾頂き貴重なザイルをお借りす

ることかでき、様々な科学的調査を実施することができた。 

・調査の概要 

    素材の確認、融点、温度変化による物性変化、切断面のマイクロスコープ及び電子顕微鏡撮影によ

る形状確認等である。 

    

〈 以下、赤字は相田武男氏追記・青字はあづみ追記 〉 

調査の結果によって、１９５５年１月２日に切断した８ミリナイロンザイルについて石岡先生が名古屋大学工

学部研究室などで行った切断実験は、約６０年を経て発展改良され精度が向上した現代の光学研究機器等によ

っても改めて科学的に追認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

５． 調査結果 

 ａ. 素材 

  ・ナイロン６ 

(墜落時のショックを吸収するナイロンの延びは、ナイロン 6が最も優れているので、登山用ザイ

ルとしては特に優秀で、現在も使用されている) 
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相田の質問：化学繊維は、放置されていると表面がボロボロになるなど経年劣化がつきものであると経験的に考

えられるが、ザイルの表面にそのような変化を確認できなかったか？ 

菊池氏の答え：視覚的にはまったくなかった。分析結果から経年劣化はほとんどないと考えていい。 

相田の質問：大町山岳博物館ザイル、あづみさんザイルともに室内に長期間あったので紫外線、太陽光に曝され

ていなっかったので、いわば保存状態が良かったためではないかと考えるが、そう理解してよいか。 

菊池氏の答え：そう考えてよいと思う。 
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 ｂ. 温度と物性変化 
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菊池氏の追加説明：粘弾性＝温度差は性質に差がない（相田氏の理解は、菊池氏の説明にある「性

質に差がない」という表現は、実用上差がない、ということのように思われる。 

表中の単位は tanδ(タンジェントデルタ) 

 

 ｃ. 切断面の形状 

     ・６０年前の切断面（上段） 

    ・剪断試験の切断面（中段） 

     ・参考：現在、市販されているザイルの切断面（下段） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池氏の追加説明：せん断に続いて延性→脆性の破断がほぼ同時に起きるようだ。 

使用したのは電子顕微鏡であり、倍率はマイクロスコープが２００倍であるのに対して１０００

倍になっている。 

 

 

 

 

 

 

<石岡家貯蔵品> 

<大町山岳博物館貯蔵品> 
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６.考察 

    ザイルに剪断力が働き切断した場合は、シャープエッジに近いところは「剪断破壊」、が起き、シャ

ープエッジから離れるとともに「延性破壊」と「脆性破壊」が起きることが、現在市販されているザイ

ルの試験データも併せて解析した結果、明らかになった。 

  ザイルに剪断力が働き切断した場合に生じる水玉形状をはじめ（剪断破壊）、同時に発生する延性破

壊、脆性破壊が大町市山岳博物館からお借りしたザイルの切断面からも観察されたことから、石岡先生

が主張されているとおり、岩角での剪断力がザイルに働き切断したものと考えられる。 

 

菊池氏の追加説明：撚りロープは編みより破壊が大きい。８ミリ,10ミリとも同様の（水）玉状になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<図は現在の編みザイルで、 

マイクロスコ－プ 200倍位で撮影> 
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７．得られた教訓 

 ・科学的知見、データに基づく判断 

     現場での詳細な計測、糸くず等の回収 
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 ・いかなる時も中立・公正 

       あくまでも客観的なデータを基に議論 

 

 ・原因究明のための技術力向上の弛まぬ努力 

      自ら実験施設を作られて、幾度も実験を繰り返し、また改良を重ねた 

 

 ・最終目的は組織のためではなく世の中のため 

    法律に反映 

   道具や安全装置の開発、提案 

      

     ・・・たかがザイル、されどザイル、今こそ学ぶべき・・・ 


